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Rozdział 4 - Blendy warstwowane 
 

Okaz 1 - MCh/P/11302 - Blenda warstwowana z galeną - 1-1-3: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 29, część południowa. Blenda warstwowana ze skupieniami galeny pomiędzy 

warstewkami blendy. W druzach widoczne duże kryształy cerusytu. Masa siarczkowa zawiera niewielkie 

gniazda białego chalcedonu, pojawiają się też euhedralne kryształy cerusytu. Wymiary - 10 x 9 x 8cm 

 

     
 

   
 

Fot. 222 – 226 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

Fot. 227 – 232 Zbliżenia powierzchni okazu. 
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Okaz 2 - MCh/P/11303 - Blenda warstwowana - 1-3-5: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 12, część południowa. Blenda warstwowana. W przestrzeniach między "warstwami" blendy 

skupienia grubokrystalicznego kalcytu (w tym także druzy). Wymiary - 18 x 8,5 x 8,5cm. 

 

     
 

   
 

Fot. 233 – 237 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

     
 

Fot. 238 – 243 Zbliżenia detali z powierzchni okazu. 
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Okaz 3 - MCh/P/11305 - Blenda warstwowana - 1-4-10: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 40, część północna. Blenda warstwowana. W niektórych fugach między "warstwami" blendy 

osady wewnętrzne złożone z silnie scementowanego drobnoziarnistego piasku dolomitowego. Wymiary - 9 x 

9,5 x 4,5cm. 

 

   
 

Fot. 244 – 245 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 246 – 249 Zbliżenie detali. 

 

Okaz 4 - MCh/P/11309 - Blenda warstwowana - 1-6-1: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 13, blenda warstwowana. Wymiary - 18 x 9 x 7cm. 

 

     
 

Fot. 250 – 252 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 253 – 255 Detale z powierzchni okazu. 
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Fot. 256 – 257 Detale z powierzchni okazu. 

 

Okaz 5 - MCh/P/11310 - Blenda warstwowana - 1-6-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 12, część południowa (podpoziomowa). Blenda warstwowana. Wymiary - 15 x 10,5 x 7,5cm. 

 

     
 

Fot. 258 – 260 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

Fot. 261 – 266 Zbliżenia detali z powierzchni okazu. 
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Okaz 6 - MCh/P/11311 - Blenda warstwowana - 1-6-3: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 34. Kontakt lateralny blendy skalistej o teksturze laminowanej, przechodzącej w blendę 

warstwowaną, z płonnym dolomitem. Kontakt przebiega skośnie do warstwowania. W dolomicie widoczne 

nieregularne kawerny z druzami dolomitu i sfalerytu. W pobliżu kontaktu ślady inicjalnych stadiów 

metasomatozy: ługowanie dolomitu wzdłuż laminacji i wypełnianie powstających w ten sposób pustek 

minerałami siarczkowymi (fot. 270). Wymiary - 24 x 9 x 6cm. 

 

     
 

Fot. 267 – 269 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 270 – 273 Zbliżenia detali. 

 

Okaz 7 - MCh/P/11315 - Blenda warstwowana - 1-6-7: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku 20e. Blenda warstwowana charakteryzująca się małą grubością warstw i dużą zwięzłością. 

Wymiary - 12,5 x 8 x 5,5cm. 

 

     
 

Fot. 274 – 276 Widok ogólny okazu. 

 

      
 

   
 

Fot. 277 – 280 Zbliżenia detali okazu. 
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Okaz 8 - MCh/P/11316 - Blenda warstwowana - 1-6-8: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 35. Blenda warstwowana. W okazie widoczne przejawy wietrzenia: w niektórych kawernach 

druzy smitsonitu, struktury typu box-work zbudowane z węglanów, prawdopodobnie kalcytu i smitsonitu (fot. 

287), rdzawe naloty. Wymiary - 16 x 14 x 13cm. 

 

     
 

   
 

Fot. 281 – 285 Widok ogólny okazu 

 

     
 

     
 

   
 

Fot.  286 – 293 Detale okazu 
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Okaz 9 - MCh/P/11317 - Blenda warstwowana - 1-6-9: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 5. Zwięzła blenda warstwowana. Wymiary - 19 x 13 x 10,5cm. 

 

     
 

Fot. 294 – 296 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 297 – 300 Detale powierzchni. 

 

Okaz 10 - MCh/P/11318 - Blenda warstwowana - 1-6-10: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 13, zwięzła blenda warstwowana. Wymiary - 18 x 11 x 7cm. 

 

     
 

 
 

Fot. 301 – 304 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 306 – 307 Detale z powierzchni okazu. 
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Fot. 308 – 309 Zbliżenia powierzchni okazu. 

 

Okaz 11 - MCh/P/11319 - Blenda warstwowana - 1-6-11: Próbka z III horyzontu rudnego, 

Trzebionka, część południowo-wschodnia ciała rudnego, zwięzła blenda warstwowana. Wymiary - 23 x 17 x 

9cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 310 – 313 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 314 – 317 Detale z przekroju poprzecznego. 

 

       
 

Fot.   318 – 321 Detale z płaskich powierzchni. 
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Okaz 12 - MCh/P/11460 - Blenda warstwowana zastępowana przez galman - 4-2-11: Próbka z II 

horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 34. Blenda warstwowana zastępowana przez galman 

hemimorfitowo - smitsonitowy. W fugach i kawernach druzy hemimorfitowe. Wymiary - 11 x 7 x 8,5cm. 

 

       
 

Fot. 322 – 325 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

     
 

Fot. 326 – 334 Szczegóły budowy okazu. 
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Rozdział 5 - Blendy skaliste 

 
Okaz 1 - MCh/P/11304 - Blenda skalista - 1-4-4: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 20a, powierzchnia naszlifowana. Blenda skalista o teksturze laminowanej z gniazdami chalcedonu.    

Wymiary - 9 x 8 x 3cm. 

 

   
 

Fot. 335 – 336 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 337 – 339 Zbliżenia powierzchni okazu. 

 

Okaz 2 - MCh/P/11306 - Blenda skalista - 1-5-1: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 37. Blenda skalista o teksturze laminowanej. Wymiary - 10 x 8 x 8,5cm. 

 

    
 

Fot. 340 – 343 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

Fot. 344 – 345 Zbliżenia powierzchni laminowanych. 
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Fot. 346 – 348 Zbliżenia powierzchni płaskich. 

 

Okaz 3 - MCh/P/11307 - Blenda skalista - 1-5-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku 13, południowa część. Blenda skalista o teksturze laminowanej, powierzchnia naszlifowana. W masie 

siarczkowej rozproszone drobne gniazda białego chalcedonu. Wymiary - 11,5 x 7 x 7cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 349 – 352 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

   
 

Fot. 353 – 357 Zbliżenia powierzchni. 
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Okaz 4 - MCh/P/11308 - Blenda skalista - 1-5-7: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 13. Blenda skalista o teksturze gruzłowej, w górnej części okazu przechodząca w blendę 

warstwowaną. W kawernach naskorupienia grubokrystalicznego, "miodowego" sfalerytu (fot. 366). Wymiary - 

14 x 11 x 11,5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 358 – 361 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

   
 

Fot. 362 – 366 Zbliżenia okazu. 
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Okaz 5 - MCh/P/11312 - Blenda skalista - 1-6-4: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

podziemnego warsztatu, tzw. serwisu przy przekopie Pz. Blenda skalista o teksturze laminowanej. Wymiary - 

11,5 x 7 x 4cm. 

 

     
 

Fot. 367 – 369 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 370 – 373 Detale z powierzchni okazu. 

 

Okaz 6 - MCh/P/11313 - Blenda skalista - 1-6-5: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 13. Blenda skalista o teksturze laminowanej. W masie sfalerytowej występują drobne gniazda białego 

chalcedonu. Tego rodzaju skupienia zawierały rudę o największej koncentracji, 50 - 55 % cynku.  Wymiary - 24 

x 13,5 x 5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 374 – 377 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 378 – 381 Zbliżenia powierzchni. 
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Okaz 7 - MCh/P/11342 - Blenda skalista z krzemionką - 1-4-2: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 12, część północna. Blenda skalista, powierzchnia szlifowana. Skupienie o słabo 

czytelnej teksturze gruzłowej, z licznymi nieregularnymi gniazdami białego chalcedonu. Na jednej                       

z powierzchni oddzielności związanej z laminacją naskorupienie złożone z pojedynczych kryształów druzowego 

dolomitu. Wymiary - 9,5 x 7,5 x 3,5cm. 

 

     
 

Fot. 382 – 384 Powierzchnia szlifowana oraz jej detale. 

 

     
 

Fot. 385 – 387 Powierzchnia surowa oraz jej detale. 

 

   
 

Fot. 388 – 389 Powierzchnia z dolomitem druzowym oraz innymi minerałami. 

 

Okaz 8 - MCh/P/11343 - Blenda skalista - 1-4-7: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybu Balin, powierzchnia naszlifowana. Blenda skalista, o słabo zaznaczonej teksturze gruzłowej, w kawernach 

druzy dolomitowe. Wymiary - 5,5 x 5,5 x 1,5cm. 

 

   
 

Fot. 390 – 391 Powierzchnia ze szlifem oraz jej zbliżenie. 
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Fot. 392 – 394 Powierzchnia surowa oraz jej zbliżenia. 

 

Okaz 9 - MCh/P/11344 - Blenda skalista - 1-4-8: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybu Balin, powierzchnia naszlifowana. Blenda skalista. W powiększeniu widoczna ziarnista budowa skupienia 

(fot 397), prawdopodobnie powstała w wyniku scementowania blendy ziemistej. Gniazda jasnoszarego 

chalcedonu. Wymiary - 11 x 8 x 8cm. 

 

     
 

Fot. 395 – 397 Powierzchnia ze szlifem. Widoczne ziarniste skupienia. 

 

     
 

Fot. 398 – 400 Widok ogólny surowych części okazu. 

 

   
 

Fot. 401 – 402 Zbliżenie struktury surowych części okazu. 
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Okaz 10 - MCh/P/11345 - Blenda skalista - 1-4-12: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 37, blenda skalista o teksturze gruzłowej. Widoczne relikty dolomitu marglistego (nieregularne 

czarne plamy). Wymiary - 10 x 9,5 x 4cm. 

 

     
 

Fot. 403 – 405 Okaz od strony powierzchni surowych. 

 

   
 

   
 

Fot. 406 – 409 Powierzchnia ze szlifem oraz zbliżenie jej detali. 

 

Okaz 11 - MCh/P/11346 - Blenda skalista – 1-4-13: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 35. Blenda skalista o słabo zarysowanej teksturze laminowanej. Agregat o wyraźnie ziarnistej 

budowie. Wymiary - 7 x 5 x 4cm. 

 

   
 

Fot. 410 – 411 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 412 – 413 Jedna ze ścian bocznych oraz zbliżenie struktury z powierzchni. 

 

Okaz 12 - MCh/P/11347 - Blenda skalista - 1-5-4: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 5, blenda skalista o teksturze plamistej, odtwarzającej teksturę gruzłową skały pierwotnej.                 

W kawernach druzy dolomitu i smitsonitu. Wymiary - 10,5 x 9,5 x 6cm. 

 

   
 

Fot. 414 – 415 Płaskie powierzchnie okazu. 

 

     
 

Fot. 416 – 418 Powierzchnie boczne oraz poprzeczna okazu. 

 

     
 

Fot. 419 – 420 Detale z powierzchni okazu. 
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Okaz 13 - MCh/P/11349 - Blenda skalista o teksturze gruzłowej - 1-5-5: Próbka z I horyzontu 

rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 8, blenda skalista o teksturze gruzłowej, powierzchnia szlifowana. 

Sfaleryt i markasyt zastępują gruzły dolomitowe rozpoczynając od ich powierzchni, we wnętrzach gruzłów 

relikty dolomitowe o różnych rozmiarach.  Wymiary - 12,5 x 11,5 x 4cm. 

 

     
 

Fot. 421 – 423 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

     
 

Fot. 424 – 432 Detale z powierzchni okazu. 
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Okaz 14 - MCh/P/11350 - Blenda skalista o teksturze gruzłowej - 1-5-6: Próbka z I horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 20. Blenda skalista o teksturze gruzłowej, powierzchnia szlifowana. W centralnej 

części okazu w blenda skalista przechodzi w blendę warstwowaną, jednak bez powstania charakterystycznej 

oddzielności - wzdłuż pustych przestrzeni widoczne naskorupienia bardzo drobnokrystalicznego sfalerytu            

o cechach mineralizacji typu blendy skorupowej, z paskowaniem ujawniającym się na zwietrzałych przekrojach 

charakterystycznymi "nerkowymi" powierzchniami i dużymi kryształami galeny. Wymiary - 13 x 11,5 x 7cm 

 

     
 

   
 

Fot. 433 – 437 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 438 – 441 Detale z surowej powierzchni okazu. 

 

     
 

Fot. 442 – 444 Zbliżenia z powierzchni szlifowanej. 
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Fot. 445 – 450 Zbliżenia kawern i znajdujących się w nich struktur. 

 

Okaz 15 - MCh/P/11351 - Blenda skalista - 1-5-8: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 13. Blenda skalista o teksturze gruzłowej, w górnej części okazu - laminowanej. Wymiary - 27 x 16 

x 9cm 

 

     
 

Fot. 451 – 453 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

     
 

Fot. 454 – 462 Zbliżenia detali okazu. 
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Okaz 16 - MCh/P/11352 - Blenda skalista o teksturze gruzłowej - 1-5-9: Próbka z I horyzontu 

rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 25. Blenda skalista o teksturze gruzłowej - skupienia sfalerytu w formie 

naskorupień na ścianach kawern po wyługowanych gruzłach. Wymiary - 12 x 9,5 x 6cm. 

 

     
 

Fot. 463 – 465 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

   
 

Fot. 466 – 470 Zbliżenia detali. 

 

Okaz 17 - MCh/P/11353 - Blenda skalista - 1-5-10: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybików nr 25/26, blenda skalista o teksturze gruzłowej, powierzchnia szlifowana. Skupienia sfalerytu w formie 

naskorupień na ścianach kawern po wyługowanych gruzłach. W kawernach kryształy galeny, a także 

laminowane osady wewnętrzne z b. drobnych ziaren dolomitu (fot. 480). Wymiary - 20 x 13 x 8cm 

 

   
 

Fot. 471 – 472 Zbliżenia głównych powierzchni okazu. 
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Fot. 473 – 474 Widok z boku oraz przybliżenie jasnej płaszczyzny. 

 

     
 

Fot. 475 – 477 Zbliżenia kawern. 

 

   
 

 
 

Fot. 478 – 480 Zbliżenia powierzchni ze szlifem. 


