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Rozdział 6 - Ruda ziemista, blendy ziemiste oraz skorupowe 

 
Okaz 1 - MCh/P/11322 - Ruda ziemista - 1-4-14: Próbka z III horyzontu rudnego, Trzebionka, część 

centralna ciała rudnego. Kontakt blendy ziemistej z dolomitem kruszconośnym. Uwagę zwraca silne spękanie 

dolomitu i znaczny stopień utlenienia siarczków żelaza (zaznaczony żółtym zabarwieniem), kontrastujący ze 

świeżą, nie zwietrzałą blendą. Mineralizacji uległa stropowa część ławicy dolomitu (jej powierzchnia stropowa 

stanowi powierzchnię oddzielności widoczną na (fot. 484, 485)), a także większa część ławicy nadległej nad tą 

powierzchnia, o miąższości ok. 30cm. W spękanych dolomitach pod blendą, na szczelinach śladowa 

mineralizacja galeną typu filmu (fot. 486 - 488). Wymiary - 16,5 x 17,5 x 6cm. 

 

   
 

Fot: 481 – 482 Widok głównych powierzchni okazu. 

 

     
 

Fot. 483 – 485 Widok okazu z boku, od spodu oraz zbliżenie spodniej powierzchni. 

 

   
 

   
 

Fot. 486 – 489 Zbliżenia okazu. Na granicy jasnej i ciemnej warstwy film galenowy. 
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Okaz 2 - MCh/P/11320 - Blenda ziemista - 1-1-4: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 21, część południowa. Blenda ziemista. W górnej części okazu sfaleryt zastępowany jest przez 

mieszaninę smitsonitu i uwodnionych tlenków żelaza z euhedralnymi kryształami cerusytu. Agregat zawiera też 

żyłkowe skupienia galeny i gniazda białego oraz szarego chalcedonu. Z uwagi na słabą spoistość takich 

agregatów, okazy skupień tego rodzaju należą do rzadkości. Wymiary - 16 x 7 x 6,5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 490 – 493 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

   
 

Fot. 494 – 498 Zbliżenia powierzchni okazu. 

 

Okaz 3 - MCh/P/11321 - Blenda ziemista - 1-4-3: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 21, część południowa, powierzchnia naszlifowana. Ten okaz pochodzi z tego samego stanowiska, co 

okaz MCh/P/11320. Wymiary - 8 x 7 x 4cm. 

 

   
 

Fot. 499 – 500 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 501 – 503 Zbliżenie powierzchni okazu. 

 

Okaz 4 - MCh/P/11335 - Blenda skorupowa - 1-4-1: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 1, okaz naszlifowany. Blenda skorupowa z kawerny w ławicy blendy skalistej. Agregat składa się z 

"kalafiorowych" skupień grubokrystalicznego markasytu, przykrytych ze wszystkich stron powłoką zbudowaną 

z drobnokrystalicznego sfalerytu z nalotem drobnokrystalicznego markasytu na górnych powierzchniach. 

Wymiary - 25,5 x 13 x 5,5cm. 

 

   
 

 
 

Fot. 504 – 506 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

Fot. 507 – 512 Zbliżenia detali z powierzchni okazu. 
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Fot. 513 – 516 Zbliżenia detali z przeciętej i wyszlifowanej powierzchni okazu. 

 

Okaz 5 - MCh/P/11336 - Blenda skorupowa - 1-4-11: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 13, okaz naszlifowany. Blenda skorupowa - przekrój "narośli" blendowej na dnie kawerny         

o kształcie stalagmitu, zbudowanej z drobnokrystalicznego sfalerytu o słabo zarysowanej koncentrycznej 

strefowości. We wnętrzu "narośli" gąbczasty dolomit kruszconośny impregnowany sfalerytem, ze skupieniami 

chalcedonu. Wymiary - 7 x 7 x 3,5cm. 

 

   
 

Fot. 517 – 518 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

   
 

Fot. 519 – 522 Zbliżenia detali. 
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Okaz 6 - MCh/P/11337 - Blenda skorupowa - 2-2-3: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 13. Blenda skorupowa występująca w obrębie skupienia blendy warstwowanej. Niemal lite 

naskorupienie sfalerytu na dolomicie, z kopulastym wybrzuszeniem na górnej powierzchni, tam też 

charakterystyczne szczeliny. Na tej powierzchni występuje nalot drobnych odosobnionych kryształków węglanu 

(prawdopodobnie dolomitu). Wymiary - 10,5 x 10,5 x 3cm. 

 

   
 

Fot. 523 – 524 Widok okazu z boków. 

 

   
 

Fot. 525 – 526 Widok głównych, płaskich powierzchni okazu. 

 

   
 

     
 

Fot. 527 – 531 Widok detali okazu z boku. 
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Fot. 532 – 537 Widok detali  z górnej strony. 

 

       
 

     
 

Fot. 538 – 544 Widok detali z drugiej płaskiej strony okazu. 

 

Okaz 7 - MCh/P/11338 - Blenda skorupowa – 2-3-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 14. Blenda skorupowa z rozszerzonej fugi między ławicowej w warstwie d4. Charakterystyczna 

morfologia górnej powierzchni skupienia, zwana "nerkową" (fot. 553) jest niemal identyczna, jak w przypadku 

bytomskich Schalenblende, jednak w przekroju (fot. 545) nie występują charakterystyczne struktury 

"kolomorficzne" i strefowość występowania minerałów siarczkowych - to skupienie jest niemal monomineralne, 

a dolny jego kontakt z ma charakter stopniowego przejścia do płonnego dolomitu ze strefa mineralizacji 

impregnacyjnej. Smugowanie równoległe do przebiegu górnej powierzchni skupienia pojawia się jedynie na 

przekrojach o powierzchniach zwietrzałych (fot. 550 i 555). Na ścianach poziomej szczeliny stanowiącej 

powierzchnię oddzielności skupienia blendy skorupowej od dolomitu kruszconośnego występują tabliczkowe 

kryształy barytu, reprezentujące najmłodszą fazę mineralizacji żyłowej. Wymiary - 19,5 x 14,5 x 7,5cm. 

 

   
 

Fot. 545 – 546 Widok płaskich powierzchni okazu. 
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Fot. 547– 548 Widok okazu z boku. 

 

       
 

Fot. 549 – 552 Detale z boku oraz z dolnej powierzchni. 

 

     
 

     
 

Fot. 553 – 558 Zbliżenia skupień nerkowatych. 

 

Okaz 8 - MCh/P/11339 - Blenda skorupowa - 2-5-9: Próbka z I horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku 13, powierzchnia naszlifowana. Blenda skorupowa - agregat drobnokrystalicznego sfalerytu z kawerny 

wśród blendy warstwowanej, o charakterystycznej "nerkowej" powierzchni, inkrustowanej pojedynczymi 

kryształami galeny. W przekroju widoczne warstewki zbudowane z grubokrystalicznego sfalerytu, a także druzy 

sfalerytowe i węglanowe (prawdopodobnie dolomitowe). Wymiary - 13 x 7 x 8cm. 

 

     
 

Fot. 559 – 561 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 562 – 564 Widok detali z powierzchni okazu. 

 

     
 

Fot. 565 – 567 Detale z powierzchni przeciętej. 

 

Okaz 9 - MCh/P/11340 - Blenda skorupowa - 2-5-10: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 20a. Blenda skorupowa - agregat sfalerytowy o "nerkowej" powierzchni z kawerny wśród 

blendy warstwowanej. Na zwietrzałych powierzchniach widoczne wyraźne warstwowanie. Powierzchnia 

inkrustowana nalotem węglanowym. Wymiary - 12 x 6 x 6cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 568 – 571 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

Fot. 572 – 573 Zbliżenie nerkowatych skupień z zewnątrz. 
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Fot. 574 – 576 Świeże przełomy. 

 

Okaz 10 - MCh/P/11341 - Blenda skorupowa - 2-5-11: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, 

rejon szybiku nr 14. Blenda skorupowa - agregat sfalerytowo - galenowy o "nerkowej" powierzchni bez 

inkrustacji, narastający na dolomicie kruszconośnym w strefie brekcji zawałowych. Na zwietrzałych 

powierzchniach widoczne wyraźne warstwowanie. Koncentracje galeny w pobliżu kontaktu siarczków                

z dolomitem. W masie siarczkowej relikty porowatego dolomitu z impregnacją sfalerytową. Ślady utleniania 

siarczków. Wymiary - 21 x 14 x 11cm. 

 

     
 

Fot. 577 – 579 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

Fot. 580 – 585 Zbliżenia z powierzchni przełamanych. 

 

       
 

Fot. 586 – 589 Zbliżenia powierzchni skupień nerkowatych. 



 60 

 

Okaz 11 - MCh/P/11461 - Blenda skalista zastępowana przez galman - 4-2-14: Próbka z II 

horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 20b. Blenda skalista zastępowana przez galman smitsonitowy. 

Widoczny rozwój struktur typu boxwork. Wymiary - 11 x 9,5 x 8cm. 

 

     
 

Fot. 590 – 592 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

Fot. 593 – 596 Zbliżenia struktur typu boxwork. 

 

     
 

Fot. 597 – 599 Zbliżenia powierzchni z blendą skalistą. 

 

Rozdział 7 - Wapień laminowany, brekcje blendowe 

 
Okaz 1 - MCh/P/11324 – Laminat - 1-2-7: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku 

nr 32, obrzeże strefy uskokowej. "Laminat" - laminowany osad wewnętrzny złożony z piasku dolomitowego, 

wypełniający kawerny w spągu brekcji zawałowych. Laminy ciemniejsze zbudowane są z materiału drobniej 

ziarnistego. Wymiary - 24 x 9 x 7,5cm. 

 

   
 

Fot. 600 – 601 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 602 – 605 Widok okazu z góry oraz zbliżenie jego powierzchni. 

 

     
 

Fot. 606 – 608 Detale z laminowanej powierzchni okazu. 

 

Okaz 2 - MCh/P/11326 - Brekcja blendowa - 1-3-1: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 32, obrzeże strefy uskokowej, okaz naszlifowany. Brekcja złożona z okruchów blendy warstwowanej 

spojonych scementowanym piaskiem dolomitowym, w którym występują gniazda i żyłki białego i bezbarwnego 

kalcytu. Taka brekcja występuje najczęściej powyżej laminowanych osadów wewnętrznych, jak w okazie 

MCh/P/11324. Okruchy sfalerytu są często zaokrąglone, z wyraźnym odbarwieniem (bleaching) w pobliżu 

powierzchni. Sporadycznie występują też okruchy galeny i dolomitu kruszconośnego. Wymiary - 12 x 7 x 

8,5cm. 

 

     
 

Fot. 609 – 611 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 612 – 614 Detale okazu. 
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Okaz 3 - MCh/P/11327 - Brekcja blendowa - 1-3-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 32, obrzeże strefy uskokowej, okaz naszlifowany. Przekątny do uławicenia kontakt brekcji 

wypełniającej kawernę (wypełnienie jak w okazach MCh/P/11324 i MCh/P/11326, z różnicą, że w tym 

przypadku pojawiają się w brekcji także skorodowane okruchy krzemienia) z laminowanymi wapieniami,           

w których rozwinęła się kawerna. Wymiary - 10 x 7 x 6cm. 

 

     
 

Fot. 615 – 617 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

Fot. 618 – 619 Zbliżenia powierzchni nie szlifowanej. 

 

       
 

Fot. 620 – 623 Granica pomiędzy brekcją a skała poboczną, którą jest laminowany wapień. 

 

Okaz 4 - MCh/P/11328 - Brekcja blendowa - 1-3-3: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 32, Trzebionka, obrzeże strefy uskokowej. Okaz brekcji wypełniającej kawernę, podobny do okazu 

MCh/P/11327. Wymiary - 15 x 13,5 x 10cm. 

 

     
 

Fot. 624 – 626 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 627 – 631 Detale z powierzchni okazu. 

 

Okaz 5 - MCh/P/11329 - Brekcja blendowa - 1-3-4: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 20a, obrzeże strefy uskokowej. Brekcja złożona z okruchów blendy warstwowanej spojonej głównie 

grubokrystalicznym kalcytem. W spoiwie zachowane relikty pierwotnego spoiwa z piasku dolomitowego. 

Okruchy sfalerytu często zaokrąglone, z wyraźnym odbarwieniem (bleaching) w pobliżu powierzchni. 

Sporadycznie występują też okruchy galeny i dolomitu kruszconośnego. Wymiary - 20 x 13,5 x 5cm.  

 

     
 

Fot. 632 – 634 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

     
 

Fot. 635 – 640 Zbliżenie detali okazu. 
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Okaz 6 - MCh/P/11330 - Brekcja blendowa - 1-3-8: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 20a, obrzeże strefy uskokowej. Brekcja blendowa jak w okazie MCh/P/11327, z dużym okruchem 

laminowanego wapienia ze ściany kawerny. Wymiary - 20 x 9,5 x 5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 641 – 644 Widok ogólny okazu. 

 

       
 

     
 

Fot. 645 – 651 Zbliżenia powierzchni okazu. 

 

Okaz 7 - MCh/P/11331 - Brekcja blendowa - 1-3-9: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 20a, obrzeże strefy uskokowej. Brekcja złożona z okruchów blendy warstwowanej i większych 

okruchów wapienia, spojonych scementowanym piaskiem dolomitowym. W pustkach po wyługowanym spoiwie 

druzy bezbarwnego kalcytu. Wymiary - 22 x 16 x 7cm. 

 

   
 

 
 

Fot. 652 – 654 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 655 – 659 Zbliżenia detali okazu. 

 

Okaz 8 - MCh/P/11332 - Brekcja blendowa – 1-4-6: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon 

szybiku nr 32, obrzeże strefy uskokowej, okaz naszlifowany. Brekcja złożona z okruchów blendy warstwowanej 

spojonych scementowanym piaskiem dolomitowym (występują też okruchy galeny, dolomitu i krzemienia), 

zawierająca soczewkę osadów wewnętrznych o przekątnym warstwowaniu, z drobnymi okruchami rudy 

siarczkowej. Wymiary - 9,5 x 7 x 1cm. 

 

   
 

Fot. 660 – 661 Widok płaskich powierzchni okazu. 

 

 
 

   
 

Fot. 662 – 664 Bok okazu oraz widok detali ze strony przeciętej. 
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Fot. 665 – 667 Detale ze strony szlifowanej. 

 

Okaz 9 - MCh/P/11333 - Brekcja blendowa - 1-4-9: Próbka z pogranicza I/II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 14c. Brekcja złożona z okruchów blendy skorupowej spojonych scementowanym 

piaskiem dolomitowym wypełniających fugę między ławicową otwartą w wyniku procesu zawałowego.             

W stropie i spągu fugi zachowały się części pierwotnego skupienia blendy "przyrośnięte" do dolomitu 

kruszconośnego. Wymiary - 10 x 8 x 4cm. 

 

   
 

Fot.  668 – 669 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

   
 

Fot. 670 – 673 Zbliżenie detali okazu. 
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Rozdział 8 - Naskorupienia blendowe oraz blendowo-galenowe 

 
Okaz 1 - MCh/P/11383 - Naskorupienie blendowe - 2-4-1: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 18. Naskorupienie blendowe na spągu kawerny. Morfologia skupienia oddaje 

kształt podłoża dolomitowego (wybrzuszenia). Jego treść stanowi grubokrystaliczny sfaleryt. Na jego 

powierzchni drobne romboedryczne kryształy dolomitu (fot. 678), w szczelinach poniżej kryształy galeny, także 

inkrustowane dolomitem druzowym. Wymiary - 7,5 x 7,5 x 1,5cm. 

 

   
 

Fot. 674 - 675 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 676 – 678 Widok okazu z boku oraz zbliżenie powierzchni z kryształami dolomitu. 

 

   
 

Fot. 679 – 680 Detale ze spodniej strony okazu. 

 

Okaz 2 - MCh/P/11384 - Naskorupienie blendowe - 2-4-2: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 32. Naskorupienie blendowe na płaskim okruchu dolomitu o zaokrąglonych 

krawędziach (typ blendy skorupowej). Na przekroju poprzecznym warstwowanie blendy (ujawnione w wyniku 

wietrzenia). Górna część naskorupienia zawiera pojedyncze kryształy galeny, wychodzące na powierzchnię. 

Wymiary - 12 x 7,5 x 3,5cm. 

 

     
 

Fot. 681 – 683 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 684 – 689 Zbliżenia fragmentów okazu. 

 

Okaz 3 - MCh/P/11385 - Naskorupienie blendowe - 2-4-3: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 21. Naskorupienie blendowe na dolomicie kruszconośnym, na dnie kawerny. 

Morfologia powierzchni urozmaicona, z charakterystycznymi kopułowatymi zgrubieniami. Powierzchnia górna 

oraz niektóre powierzchnie szczelin przecinających naskorupienia inkrustowane drobnokrystalicznym 

markasytem. Wymiary - 11,5 x 8 x 6cm. 

 

   
 

Fot. 690 – 691 Widok głównych powierzchni okazu. 

 

   
 

Fot. 692 – 693 Widok okazu z boku oraz zbliżenie jednego z naskorupień blendowych. 

 

   
 

Fot. 694 – 695 Zbliżenie przełamanych naskorupień blendowych. 
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Okaz 4 - MCh/P/11386 - Naskorupienie blendowe – 2-4-12: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 28. Naskorupienie blendowe spągu rozszerzonej fugi międzyławicowej. Na 

"wymytej" powierzchni zbudowanej z dolomitu kruszconośnego naskorupienie zbudowane                                   

z grubokrystalicznego sfalerytu z pojedynczymi euhedralnymi kryształami galeny. W dolomicie widoczne 

rozługowania lamin - także w nich pojawia się podobna mineralizacja. Poza naskorupieniem, w niektórych 

szczelinach żyłki sfalerytu i galeny. 11 x 10 x 3,5cm. 

 

   
 

Fot. 696 – 697 Widok ogólny okazu. 

 

   
 

Fot. 698 – 699 Widok okazu z boku. 

 

     
 

Fot. 700 – 702 Zbliżenie wybranych detali. 

 

Okaz 5 - MCh/P/11388 - Naskorupienie blendowo-galenowe - 2-4-6: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 12. Naskorupienie sfalerytowo - galenowe na zaokrąglonym okruchu 

dolomitowym. Dolomit na kontakcie z kruszcami lokalnie zastępowany przez sfaleryt; w kawernach druzy 

sfalerytowo - dolomitowe. Na powierzchni naskorupienia druzowe kryształu galeny (kombinacja kostki              

z ośmiościanem). Wymiary - 12 x 9,5 x 5,5cm. 

 

   
 

Fot. 703 – 704 Widok płaskich powierzchni okazu. 
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Fot. 705 – 706 Widok okazu z boku. 

 

       
 

Fot. 707 – 710 Zbliżenia druz galeny. 

 

Okaz 6 - MCh/P/11389 - Naskorupienie blendowo-galenowe - 2-4-9: Próbka z II horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 40; naskorupienie blendowo - galenowe na spągowej powierzchni rozszerzonej 

fugi między ławicowej. Na "wymytej" powierzchni zbudowanej z dolomitu kruszconośnego, inkrustowanej 

druzowym dolomitem, pojedyncze kryształy grubokrystalicznego sfalerytu przechodzące w ciągłe 

naskorupienia, a na nich skupienia euhedralnych kryształów galeny. W szczelinach dolomitu żyłki sfalerytowe. 

Wymiary - 14,5 x 10,5 x 3,5cm. 

 

   
 

Fot. 711 – 712 Widok płaskich powierzchni okazu. 

 

     
 

Fot. 713 – 715 Widok okazu z boku oraz zbliżenia detali z tych ścian. 

 

     
 

Fot. 716 - 718 Zbliżenia druz galeny. 
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Rozdział 9 - Blendy z markasytem, naskorupienia markasytowe, skupienia markasytu 

 
Okaz 1 - MCh/P/11387 - Naskorupienie blendowo-markasytowe – 2-4-4: Próbka z Trzebionki, rejon 

szybiku nr 16, w strefie przyuskokowej (w warstwach gogolińskich górnych). Naskorupienia blendowe na 

okruchu płytki zbudowanej z grubokrystalicznego markasytu (prawdopodobnie pierwotnie była to treść żyły 

markasytowej w rozsypliwym dolomicie, wypreparowana w wyniku wyługowania skały otaczającej). Płytka 

markasytowa, pofałdowana i miejscami poprzerywana, jest pokryta obustronnie naskorupieniem                           

z grubokrystalicznego sfalerytu, na którym występuje nalot z drobnokrystalicznego markasytu. Wymiary - 18 x 

11 x 5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 719 – 722 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 723 – 725 Markasyt na powierzchni okazu. 

 

   
 

Fot. 726 – 727 Markasyt na przekroju poprzecznym. 
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Okaz 2 - MCh/P/11391 - Naskorupienie markasytowe - 2-5-1: Próbka z III horyzontu rudnego, 

Trzebionka, część wschodnia ciała rudnego w rejonie szybiku nr 12. Fragment pierwotnego naskorupienia 

siarczkowego ze spągu rozszerzonej fugi między ławicowej - płytka zbudowana z grubokrystalicznego 

markasytu (płytka oddzieliła się w taki sposób, ponieważ podścielający dolomit uległ dezagregacji). Na górnej 

powierzchni płytki rozproszony grubokrystaliczny sfaleryt. Wymiary - 15,5 x 12 x 1,5cm. 

 

   
 

Fot. 728 – 729 Widok ogólny okazu, zbliżenie fragmentu powierzchni. 

 

     
 

Fot. 730 – 732 Zbliżenie detali z różnych fragmentów powierzchni okazu. 

 

Okaz 3 - MCh/P/11392 - Naskorupienie markasytowe - 2-5-3: Próbka z I horyzontu rudnego, 

Trzebionka, rejon szybiku nr 3. Naskorupienia siarczków na dolomicie kruszconośnym, złożone głównie             

z grubokrystalicznego markasytu przykrytego powłoką sfalerytową. Wymiary - 12 x 5,5 x 4,5cm. 

 

   
 

   
 

Fot. 733 – 736 Widok ogólny okazu. 
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Fot. 737 – 739 Zbliżenia okazu z boków. 

 

   
 

Fot. 740 – 741 Zbliżenia detali z powierzchni okazu. 

 

Okaz 4 - MCh/P/11400 - Markasyt z blendą - 2-5-8: Próbka z III horyzontu rudnego, Trzebionka, 

część południowo-wschodnia ciała rudnego. Markasyt z blendą skorupową. Oznaki wietrzenia (brunatny nalot). 

Wymiary - 11 x 6,5 x 4,5cm. 

 

   
 

Fot. 742 – 743 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 744 – 746 Widok okazu z boku oraz detale z powierzchni okazu. 
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Okaz 5 - MCh/P/11405 - Skupienia markasytu - 3-1-2: Próbka z III horyzontu rudnego, Trzebionka, 

część centralna ciała rudnego. Masywne skupienia markasytu zastępujące dolomit kruszconośny. 

Holokrystaliczny pokrój części masy markasytowej wskazuje na wzrost kryształów w pustych przestrzeniach 

(fot. 753 – 754 ). Wymiary - 12,5 x 11 x 4cm. 

 

   
 

 
 

Fot. 747 – 749 Widok ogólny okazu. 

 

     
 

Fot. 750 – 752 Zbliżenia innych detali okazu. 

 

   
 

Fot. 753 – 754 Zbliżenie tego samego skupienia markasytu z dwu punktów widzenia. 


